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ANNEXE II 

COMPARAISON DES SPECTRES DE DIFFRACTION OBTENUS 

AVEC CEUX CALCULES APRES AFFINEMENT DU PROFIL  
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Rp=3,26  

Rwp=4,82     

Rexp=1,86  

χ
2
= 6,71 

AlPO4-5 

 

FAPO4-5 

Rp=15,9  

Rwp=23,7     

Rexp=1,78  

χ
2
= 226 
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Rp=2,52      

Rwp=3,53     

Rexp=0,63  

χ
2
=31,5 

SnAPO4-5 

 

CoAPO4-5 

Rp=1,81     

Rwp=2,85     

Rexp=0,62 

χ
2
=21,2 
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FAPO4-11 

Rp=9,26     

Rwp=16,0     

Rexp=2,04 

χ
2
=61,1 

 

AlPO4-11 

Rp=4,21 

Rwp=7,25 

Rexp=0,57 

χ
2
=160. 
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Rp=4.11 

Rwp=6.68 

Rexp=1.89 

χ
2
=12.5 

SnAPO4-11 

 

CoAPO4-11 

Rp=3,20     

Rwp=4,97     

Rexp=0,60 

χ
2
=69,0 


