الملخص

تتطلب النفايات السائلة التي تحتوي على الأصباغ التي تطلقها الصناعات المختلفة في البيئة معالجة فعالة. هذه الأصباغ لها آثار ضارة متعددة على الطبيعة وصحة الإنسان. تطلق صناعة النسيج كميات كبيرة من مياه الصرف التي تحتوي على أصباغ سامة ومسرطنة. في مواجهة هذه المشكلة ، نقترح طريقة للتحلل باستخدام الجسيمات النانوية. سمحت هذه الدراسة بتركيب العديد من أنظمة الجسيمات النانوية (CuFe2O4 ، CoFe2O4 ، ZnFe2O4 ، NiFe2O4 ، AlFe2O4) و nano-AlFe2O4 اقتران مع RGO. حيث أنه سمح بتطبيق AlFe2O4 / RGO في تحلل AG 25 بواسطة التحفيز الضوئي بواسطة مستوى تجربة BOX BEHNKEN مع وبدون إشعاع UV. تظهر النتائج أن النموذج لا يتنبأ بتطبيقنا.
الكلمات المفتاحية: الأحماض الخضراء (AG25) ، التحلل ، الفريتات النانوية ، الامتزاز ، التحفيز الضوئي ، تصميم التجربة

The abstract

Effluents containing dyes released into the environment by various industries require effective treatment. These dyes have multiple adverse effects on nature and human health. The textile industry releases large amounts of wastewater containing toxic and carcinogenic dyes. Faced with this problem, we propose a method of degradation using nanoparticles. This study allowed the synthesis of several nanoparticle systems (CuFe2O4, CoFe2O4, ZnFe2O4, NiFe2O4, AlFe2O4) and the nano-AlFe2O4 coupling with the RGO. As it allowed the application of AlFe2O4/RGO in the degradation of AG 25 by photo-catalysis by the BOX BEHNKEN experiment plane with and without UV irradiation. The results show that the model does not predict our application.
Keywords: Green Acid (AG25), degradation, nanoferrites, adsorption, photocatalysis, experiment design

Résumé
[bookmark: _GoBack]Les effluents contenant des colorants rejetés dans l'environnement par diverses industries nécessitent un traitement efficace. Ces colorants ont de multiples effets néfastes sur la nature et la santé humaine. L'industrie textile rejette de grandes quantités d'eaux usées contenant des colorants toxiques et cancérigènes. Face à ce problème, nous proposons une méthode de dégradation en utilisant des nanoparticules. Cette étude a permis la synthèse de plusieurs systèmes de nanoparticule (CuFe2O4, CoFe2O4, ZnFe2O4, NiFe2O4, AlFe2O4) et le couplage nano-AlFe2O4 avec le RGO. Comme elle a permis l’application du AlFe2O4/RGO dans la dégradation du AG 25 par photo-catalyse par le plan d’expérience BOX BEHNKEN avec et sans irradiation UV. Les résultats montre que le modele ne prédit pas notre application.
Mots-clés : Acide Vert (AG25), dégradation, nanoferrites, adsorption, photocatalyse, plan d’expérience
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