Annexe (C)
                                                        Diffractogrammes de l’halloysite avant et après intercalation 


ANNEXE  (c)
Diffractogrammes de l’halloysite avant et après intercalation 
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                       Diffractogramme de l’halloysite intercalée (NaCH3COO) après7 jours
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Diffractogramme de l’halloysite intercalée (NaCH3COO) après 15 jours
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Diffractogramme de l’halloysite intercalée (NaCH3COO) après 30 jours
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               Diffractogramme de l’halloysite intercalée (NH4 CH3COO) après 15 jours

                          Diffractogramme de l’halloysite intercalée [Pb (CH3COO) 2] après 15 jours
Diffractogramme de l’halloysite non intercalée
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